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Krajowa Ocena Techniczna
Przylacza domowe do gazu

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje swoim zakresem przytagcza domowe do
gazu, ktérych producentem jest firma:

Radiatym Sp. z 0. o.
ul. Krélewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Przytacza domowe do gazu wystepujg jako stalowe oraz polietylenowe w rurze
ostonowej i produkowane sg w Gliwicach w Polsce
Nazwa techniczna: przytacza domowe do gazu.

Asortyment przytgczy domowych do gazu objetych niniejszg Krajowg Ocena Techniczna
wraz z ich nazwami handlowymi oraz okreslonymi typami wyrobow, zostat zamieszczony
w Zataczniku A, Tablica A1.

Przytacza domowe do gazu, zawierajg potgczenia polietylen / stal (PE/STAL) wykonane
z zastosowaniem rur polietylenowych jednowarstwowych PE 100-RC lub warstwowych
PE 100-RC/PE 100-RC. W =zakresie $rednic rury PE od 25 mm do
160 mm rury wystepujg w szeregu wymiarowym SDR 11, a w zakresie $rednic rury PE
od 75 mm do 160 mm réwniez w szeregu wymiarowym SDR 17 lub SDR 17,6 gdzie
odpowiednia grubo$¢ Scianki uzyskana jest poprzez podtoczenie rury PE SDR 11.
Zastosowane w przytaczach rury polietylenowe, spetniajg wymagania normy
PN-EN 1555-2:2021-12.

W stalowych przytaczach domowych do gazu, potaczenie PE/STAL jest tak
zlokalizowane, aby umozliwi¢ zainstalowanie przytacza przy zachowaniu minimalnej
odlegto$ci 0,5 m od potgczenia do $ciany budynku.

W polietylenowych przytgczach domowych do gazu, polgczenie PE/STAL usytuowane
jest bezposrednio przy stalowym kréécu przytaczeniowym lub w odlegtosci do 1 m od
niego.

Przytacza domowe do gazu wykonywane sg w wersji prostej lub jako katowe, a ich
potgczenie z instalacjg odbywa sie przy zastosowaniu:

— potgczen kotnierzowych,

— potgczen gwintowych do DN 50 wigcznie, posiadajgcych gwinty zewnetrzne w
wielkosciach R %", R1", R 1 %", R 1 %" i R 2", wg normy PN-EN 10226-1:2006
oraz z koncowki pod reduktor z gwintem zewnetrznym G 1% wykonanym
wg normy PN-EN ISO 228-1:2005.

— potsSrubunkéw pod kurek, posiadajgcych szesciokatne nakretki
6KT30 wykonane ze stali 11SMnPb30+C wg normy PN-EN 10277:2018-09
z gwintem wewnetrznym G 34", wykonanym wedtug normy
PN-EN ISO 228-1:2005.

Dla stalowych przytaczy domowych do gazu katowych, odpowiedni kat uzyskuje sie
przez wygigcie rury stalowej o kat 90° lub przez wspawanie doczotowo stalowych
ksztattek katowych.
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Zastosowane w przytgczach rury stalowe wykonane sg ze stali L360 wg normy PN-EN
ISO 3183:2020-03.

Wyijatek stanowig przytgcza typow PKAU-SR, PKAUI-SR, PKA-SR, PKAI-SR, PDAUI-
SR, PDA-SR oraz PDAI-SR, dla ktérych zastosowane rury wykonane sg z gatunku
L290N wg normy PN-EN ISO 3183:2020-03, a prety z gatunku S355J2+N wg normy
PN-EN 10277:2018-09. Przytagcze z koncoéwka pod reduktor wykonane jest z preta
gatunku S355J2+N wg normy PN-EN 10277:2018-09.

Kotnierze szyjkowe wykonane s3 ze stali gatunku P355QH1, P335NH lub P280GH wg
normy PN-EN 1092-1:2018-08.

Zastosowane w przytgczach ksztattki katowe oraz elementy zmieniajgce $rednice
wykonane sg ze stali gatunku P265GH, P355, L360 wg normy PN-EN 10253-2:2010.
Tulejki zaciskowe w potaczeniach PE/STAL wykonane sg ze stali P235TR2
wg normy PN-EN 10216-1:2014, P265GH wg normy PN-EN 10216-2:2014, L360 wg
normy PN-EN ISO 3183:2020-03. Tulejki rozciskowe wykonane sg ze stali P265GH wg
normy PN-EN 10216-2:2014.

Rury powinny charakteryzowa¢ sie¢ wymaganymi wartosciami udarnosci okreslonymi w
PN-EN ISO 3183:2020-03 dla przewidywanych temperatur roboczych.

Powyzsze nie dotyczy tulejek zaciskowych i rozciskowych, stosowanych w potaczeniach
PE/STAL.

Dla innych stalowych elementéw przytgczy domowych, przewidzianych do spawania,
maksymalny réwnowaznik wegla CEVmax powinien by¢ nie wiekszy niz:

- 0,45 dla gatunkéw stali z minimalng granicg plastycznosci nie wiekszg niz
360 MPa,

— 0,48 dla gatunkéw stali z minimalng granica plastycznosci réowng lub wieksza niz
360 MPa.

Maksymalna zawarto$¢ wegla, dla wszystkich gatunkéw stali nie przekracza 0,21%,
a maksymalne gwarantowane zawartosci siarki i fosforu nie przekraczaja 0,035% dla
kazdego pierwiastka lub 0,05% tacznie w analizach wytopowych.

Wszystkie elementy przytagczy domowych do gazu wykonywane z rur stalowych
spetniajg warunek minimalnej grubosci $cianki zgodnie z Tablicg 1a i Tablicg 1b.

Tablica 1a. Minimalne grubosci $cianki rur stalowych ze ztaczem spawanym.
Wymiar
nominalny <25 32 40 50 65 80 100 125 150
rury DN
Srednica
zewnetrzna <337 | 424 48,3 60,3 76,1 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3
rury Dz [mm]
Minimalna
grubosc
Scianki rury
[mm]

2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 4,0 4,0 4,0 4,5
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Tablica 1b. Minimalne grubos$ci $cianki rur stalowych bez zlacza spawanego.
Wymiar
nominalny <20 25 40 50 65 80 100 125 150
rury DN
Srednica
zewnetrzna | <269 | 33,7 48,3 60,3 76,1 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3
rury Dz [mm]

Minimalna
grubosé
Scianki rury
[mm]

Stalowe przytgcza domowe do gazu chronione sa przed korozjg przez zastosowanie:

— tasmy z tworzywa sztucznego, wg normy PN-EN 12068:2002 klasy co najmnie;
C30, ochraniajgcej rure stalowa, potgczenie PE/Stal oraz ztgcza spawane
elementoéw stalowych,

— fabrycznie wykonanej izolacji zabezpieczajacej przed korozjg 3LPE w klasie A 3
wg PN-EN ISO 21809-1:2018-12, ochraniajacej rure stalowa.

W przytagczach domowych do gazu z izolacjg fabryczng 3LPE, potaczenia PE/STAL,
zabezpieczane sg tubami termokurczliwymi Canusa CPS PMA wg normy PN-EN 1SO
21809-3:2016, Canusa CPS K-60/S lub Vogelsang 5180 wg normy PN-EN 12068:2002.
Koricdwki stalowe chronione sa przed korozjg przez zastosowanie powioki
antykorozyjne;.

Izolacja fabryczna 3LPE jest odporna na dziatanie promieni UV zgodnie z norma
PN-EN ISO 21809-1:2018-12.

Powtoki ochronne nieodporne na dziatanie promieni UV, w czesci naziemnej przytaczy
domowych do gazu, bedg dodatkowo zabezpieczane tasma aluminiowg Aluminio 374,
odporng na dziatanie promieniu UV.

Potaczenia spawane wykonywane sg w odpowiedniej kategorii wymagar jakosciowych
w zalezno$ci od uzytych materiatéw i zakresu stosowania. Elementy stalowe obcigzone
cisnieniem, faczone sa przez spawanie z wykorzystaniem ztgczy doczotowych z petnym
przetopem, bez podkiadki. Ztgcza spawane wykonywane sg zgodnie z kwalifikowanymi
technologiami  spawania. Personel spawajgcy posiada uprawnienia zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1SO 9606-1:2017, ktérych zakres obejmujacy metody
spawania, grupy materiatowe, geometrie i wymiary elementéw spawanych, materiaty
dodatkowe oraz pozycje spawania, jest zgodny z instrukcjami
technologicznymi WPS.

W polietylenowych przylaczach domowych do gazu, rura PE 100-RC lub rura
warstwowa PE 100-RC/PE 100-RC jest zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez zastosowanie rury ostonowej aluminiowej. Rury ostonowe
posiadaja otwor wentylacyjny umiejscowiony w okolicy stalowego kroéca
przytaczeniowego. Korice rury ostonowej zabezpieczone s3 pianka Polting Foam, aby
ich krawedzie nie miaty mozliwosci kontaktu z rurg polietylenowg oraz uszczelnione sa
opaska termokurczliwa.

Zaleznie od wykonania, aluminiowa rura ostonowa dodatkowo owijana jest tasma
z tworzywa sztucznego, wg normy PN-EN 12068:2002.
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Dla polietylenowych przytaczy domowych do gazu katowych, kat wygiecia 90° uzyskuje
sie przez odpowiednie uformowanie rury polietylenowej z rurg ostonowg tak, aby
uzyska¢ kat 90°.

Powierzchnie czesci stalowych w polietylenowych przytaczach domowych do gazu sg
chronione przed korozjg powtokami elektrolitycznymi przez cynkowanie.

W polietylenowych przytgczach do gazu z wydtuzong czescig stalowg do 1 m, jej
powierzchnia zewnetrzna chroniona jest przed korozjg taSma z tworzywa sztucznego,
wg normy PN-EN 12068:2002, klasy co najmniej C30.

W polietylenowych przytaczach do gazu z wydtuzong czescig stalowg do 0,5 m,
powierzchnia zewnetrzna chroniona jest przed korozjg taséma z tworzywa sztucznego
wg normy PN-EN 12068:2002, klasy co najmniej C30 lub cynkowa powtoka
antykorozyjna.

Dla zastosowanych rur polietylenowych PE 100-RC, ci$nienie krytyczne szybkiej
propagacji peknie¢ Prcpr) wyznaczone zostato dla temp. -10°C i spetniony jest warunek:
MOP= Precp)\1,67.

Rozwiazania techniczne (konfiguracje) przytaczy domowych do gazu:

° Stalowe przytacza domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE wystepuja
w nastepujacych konfiguracjach:

— PKIF-SR - zakonczone poétsrubunkiem, w skfad ktérego wchodzi rura stalowa, na
ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
nakretka pétsrubunku z gwintem G 34” zabezpieczona pierscieniem osadczym.

— PKIF-GZ - zakornczone gwintem zewnetrznym, w skiad ktérego wchodzi
koncéwka z gwintem R wykonanym bezposrednio na rurze stalowej lub
nagwintowana stalowa koncdowka jest przyspawana za pomocg dodatkowej
zwezKi symetrycznej; zwezka symetryczna zastosowana jest dla: dn32/DN32,
dn63/DN32,

— PKIF-K — zakorniczone kotnierzem szyjkowym, w sktad ktérego wchodzi stalowy
kotnierz szyjkowy, przyspawany doczotowo, bezposrednio do rury stalowej lub za
pomoca dodatkowej zwezki symetrycznej; zwezka symetryczna zastosowana jest
dla: dn32/DN32, dn40/DN40.

° Stalowe przytacza domowe do gazu katowe w izolacji fabrycznej 3LPE wystepuj
w nastepujacych konfiguracjach:

— PDIF-SR - zakonczone pétsrubunkiem, w skiad ktérego wchodzi rura stalowa, na
ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
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nakretka pétsrubunku z gwintem G 34" zabezpieczona pierscieniem osadczym,
kat 1x90° uzyskiwany jest poprzez wygiecie rury stalowej,

PDIF-GZ - zakonczone gwintem zewnetrznym, w skiad ktérego wchodzi
konncébwka z gwintem R wykonanym bezposSrednio na rurze stalowej lub
nagwintowana stalowa koncéwka przyspawana za pomocg dodatkowej zwezki
symetrycznej;, zwezka symetryczna =zastosowana jest dla: dn32/DN32,
dn63/DN32, kat 1x90° uzyskiwany jest poprzez wygiecie rury stalowej,

PDIF-K - zakornczone kotnierzem szyjkowym, w skfad ktérego wchodzi stalowy
kotnierz szyjkowy, przyspawany doczotowo, bezposrednio do rury stalowej lub za
pomocg dodatkowej zwezki symetrycznej; zwezka symetryczna zastosowana jest
dla: dn32/DN32, dn40/DN40, kat 1x90° uzyskiwany jest poprzez wygiecie rury
stalowej.

Stalowe przytacza domowe do gazu proste w_izolacji taSmowej wystepuja
w nastepujacych konfiguracjach:

PKI-SR — zakoriczone pétsrubunkiem, w sktad ktérego wchodzi rura stalowa, na
ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
nakretka potSrubunku z gwintem G %" zabezpieczona pierscieniem osadczym.

PKI-GZ — zakonczone gwintem zewnetrznym, w skfad ktérego wchodzi kornicéwka
z gwintem R wykonanym bezposrednio na rurze stalowej lub nagwintowana
stalowa konicowka, przyspawana za pomocg dodatkowej zwezki symetrycznej;
zwezka symetryczna zastosowana jest dla dn63/DN32,

PKI-K — zakoriczone kotnierzem szyjkowym, w sktad ktérego wchodzi stalowy
kotnierz szyjkowy, przyspawany doczotowo, bezposérednio do rury stalowej.

Stalowe przytacza domowe do gazu katowe w izolacji tasmowej wystepuja
w nastepujacych konfiguracjach:

PDI-SR — zakonczone potsrubunkiem, w skiad ktérego wchodzi rura stalowa, na
ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
nakretka potSrubunku z gwintem G %" zabezpieczona pierscieniem osadczym,
kat 1x90° uzyskany jest poprzez wygiecie rury stalowej lub wspawanie ksztattki
katowej,

PDI-GZ - zakonczone gwintem zewnetrznym, w skifad ktérego wchodzi
koricdbwka z gwintem R wykonanym bezposrednio na rurze stalowej lub
nagwintowana stalowa koncoéwka przyspawana za pomocg dodatkowej zwezki
symetrycznej, zwezka symetryczna zastosowana jest dla dn63/DN32, kgt 1x90°
uzyskany jest poprzez wygiecie rury stalowej lub wspawanie ksztattki kgtowej,
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— PDI-K — zakoriczone kotnierzem szyjkowym, w skiad ktérego wchodzi stalowy
kotnierz szyjkowy, przyspawany doczotowo, bezposrednio do rury stalowej, kat
1x90° uzyskany jest poprzez wygiecie rury stalowej lub wspawanie ksztattki
katowej. Dla przytaczy dn75/DN65 wzwyz, kat 1x90° uzyskiwany jest jedynie
przez wspawanie ksztattki katowej. Dla dn160/DN150 w potaczeniu PE/STAL ma
zastosowanie tuleja rozciskowa.

e Polietylenowe przytacza domowe do gazu kgtowe z ostona aluminiowa wystepuia
w nastepujacych konfiquracjach:

— PDA-GZ - zakoriczone gwintem zewnetrznym, w sktad ktérego wchodzi stalowa
koncowka z gwintem R do tgczenia z instalacjg gazowa,

— PDA-SR - zakorczone pétsrubunkiem, w skiad ktdérego wchodzi rura stalowa, na
ktorej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
nakretka potsrubunku z gwintem G %" zabezpieczona pierécieniem osadczym.

° Polietylenowe przytacza domowe do gazu katowe z ostong aluminiowa izolowana
tasma wystepuijg w nastepujacych konfiguracjach:

— PDAI-GZ - zakoriczone gwintem zewnetrznym, w skfad ktdrego wchodzi stalowa
koncowka z gwintem R do fgczenia z instalacjg gazowa,

- PDAI-SR — zakonczone pétsrubunkiem, w sktad ktérego wchodzi rura stalowa,
na ktorej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
nakretka potsrubunku z gwintem G %" zabezpieczona pierscieniem osadczym.

° Polietylenowe przytacza domowe do gazu katowe z ostona aluminiowa
z uchwytem wystepuja w nastepujacej konfiguracii:

— PDAU-SR - zakonczone pétSrubunkiem, w sktad ktérego wchodzi rura stalowa,
na ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
nakretka potSrubunku z gwintem G %” zabezpieczona pierécieniem osadczym i
uchwytem mocujgcym.

° Polietylenowe przytacza domowe do gazu katowe z ostona aluminiowa izolowana
tadmg z uchwytem wystepujg w nastepujacej konfiguracii:

— PDAUI-SR - zakoriczone pétérubunkiem w sktad ktérego wchodzi rura stalowa,
na ktorej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koricowka oraz
nakretka p&tSrubunku z gwintem G %” zabezpieczona pierécieniem osadczym i
uchwytem mocujgcym.
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° Polietylenowe przytacza domowe do gazu proste z ostong aluminiowa wystepuja
w nastepujacej konfiguracii:

— PKA-SR - zakonczone potsrubunkiem, w sktad ktérego wchodzi rura stalowa, na
ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncoéwka oraz
nakretka pétsrubunku z gwintem G 34" zabezpieczona pierscieniem osadczym.

— PKA-GZ - zakonczone gwintem zewnetrznym, w skiad ktérego wchodzi stalowa
koncowka z gwintem R do tgczenia zinstalacja gazowa, dla dn40/DN32
wystepuje réwniez w konfiguracji z koncéwkag pod reduktor z gwintem
zewnetrznym G 1 V4",

— PKA-K — zakorniczone kotnierzem szyjkowym, w sktad ktérego wchodzi stalowy
kotnierz szyjkowy, przyspawany doczotowo, bezposrednio do kornicéwki PE/STAL.

° Polietylenowe przytacza domowe do gazu proste z ostona aluminiows izolowang

tasma wystepuja w nastepujacej konfiguracii:

- PKAI-SR - zakoriczone potSrubunkiem, w sktad ktérego wchodzi rura stalowa, na
ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana kornicéwka oraz
nakretka pétSrubunku z gwintem G 3%4” zabezpieczona pierécieniem osadczym,

— PKAI-GZ - zakoriczone gwintem zewnetrznym, w sktad ktérego wchodzi stalowa
koricowka z gwintem R do taczenia z instalacja gazowa, dla dn40/DN32
wystepuje réwniez w konfiguracji z koncéwka pod reduktor z gwintem
zewnetrznym G 1 %47,

- PKAI-K - zakoriczone kotnierzem szyjkowym, w sktad ktérego wchodzi stalowy
kotnierz szyjkowy, przyspawany doczotowo, bezposrednio do koricéwki PE/STAL.

2 Polietylenowe przytacza domowe do gazu proste z ostona aluminiowa
z uchwytem wystepuja w nastepujacej konfiguracii:

— PKAU-SR - zakonczone pétsrubunkiem w sktad ktérego wchodzi rura stalowa,
na ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana korncoéwka oraz
nakretka potsrubunku z gwintem G %” zabezpieczona pier§cieniem osadczym
I uchwytem mocujgcym.

o Polietylenowe przytgcza domowe do gazu proste z ostong aluminiowa izolowana
tadma, z uchwytem wystepuijga w nastepujacej konfiguracii:

— PKAUI-SR - zakonczone potsrubunkiem w skiad ktérego wchodzi rura stalowa,
na ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana koncéwka oraz
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nakretka potSrubunku z gwintem G %” zabezpieczona pier§cieniem osadczym
i uchwytem mocujgcym.

® Polietylenowe przytacza domowe do gazu katowe z ostona aluminiowa oraz
wydtuzong czescig stalowa do 1 m, izolowane taéma, zakorczone
pé&tSrubunkiem, wystepuja w nastepujacej konfiguracii:

— PDAIS-SR - zakonczone pétsrubunkiem, w skiad ktérego wehodzi wydtuzona do
1 m rura stalowa, na ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana
koncowka oraz nakretka potsrubunku z gwintem G 3%’ zabezpieczona
pier§cieniem osadczym.

° Polietylenowe przytgcza domowe do gazu katowe z ostona aluminiowa oraz
wydtuzong czescig stalowa do 0.5 m, izolowane tasma lub cynkowsa powloka
antykorozyjng zakoniczone  potSrubunkiem, wystepuja W nastepujacej

konfiguracii:

— PDAIS-SR - zakoniczone pétsrubunkiem, w sktad ktérego wchodzi wydtuzona do
0,5 m rura stalowa, na ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana
koncowka oraz nakretka potsrubunku z gwintem G 3%’ zabezpieczona
pierscieniem osadczym (izolowane tasmg),

— PDAS-SR - zakonczone pétsrubunkiem, w skiad ktérego wchodzi wydtuzona do
0,5 m rura stalowa, na ktérej z jednej strony znajduje sie odpowiednio wykonana
koncéwka oraz nakretka poétSrubunku z gwintem G %" zabezpieczona
pierscieniem osadczym (izolowane cynkowa powtoka antykorozyjng).

Rysunki wraz z minimalnymi wymiarami gabarytowymi przytgczy domowych do gazu,
objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng zostaty zamieszczone w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Przytacza domowe do gazu przeznaczone sg do stosowania w instalacjach
(prowadzonych ponizej poziomu terenu, poza budynkiem) i przytaczach, od koricowej
stacji redukcji ciénienia sieci do wlotu do urzgdzen do ogrzewania / chiodzenia
w budynku.

Stalowe przytgcza domowe do gazu mogag byé instalowane na zewnetrznej Scianie
budynku (przy zachowaniu minimalnej odlegtosci 0,5 m od pofaczenia PE/STAL do
sciany budynku) lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia).

Polietylenowe przytacza domowe do gazu moga by¢ stosowane tylko poza budynkami,
tj. np. w linii ogrodzenia. Przytgcza domowe do gazu z zastosowaniem rur z PE 100-RC
lub z rur warstwowych PE 100-RC / PE 100-RC przeznaczone sg do stosowania w
gruncie bez podsypki iobsypki piaskowej w warunkach instalowania zgodnych
z dokumentami odniesienia.
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Maksymalne ci$nienie robocze MOP wynosi 0,5 MPa. Dla przytaczy stalowych
kotnierzowych dla rur PE100-RC SDR 11, MOP wynosi 1 MPa.

Zakres temperatur stosowania: -30°C do +40°C.

Cisnienie robocze gazu nie powinno wywotywaé¢ naprezen obwodowych wiekszych niz

okreslone dla danej klasy polietylenu, przy zachowaniu wspétczynnika bezpieczenstwa

»2°, a stosunek cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé(Prcp) do MOP

powinien by¢ réwny 1,67 lub wiekszy.

Dla przytaczy, w ktérych temperatura elementu z polietylenu bedzie wieksza niz +20°C

do obliczania maksymalnego ciSnienia roboczego (MOP) stosuje sie wspoétczynnik

obnizajacy (Dr) uwzgledniajgcy wptyw temperatury roboczej zgodnie z PN-EN 1555-

5:2021-12.

Przytacza domowe do gazu nie sg przeznaczone do zastosowan w instalacjach
w miejscach podlegajacych wymaganiom dotyczgacym bezpieczenstwa pozarowego.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna nie obejmuje kurkéw kulowych.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH
OCENY

Wrtasciwosci uzytkowe przytgczy domowych do gazu oraz metody zastosowane do ich
oceny przedstawiono w Tablicy 2.

Tablica 2. Zasadnicze charakterystyki, wfciwoéci oraz metody ich o

Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw rury PE 100-RC:

1. |- srednica PN-EN 1555-2:2021 p.7 PN-EN 1SO 3126:2006
— grubos¢ cianki
— owalnosé
Zgodne
2 Dopuszczalne odchyiki z PN-EN 10226-1:2006 p.5 PN-EN 10226-1:2006
" | gwintéw PN-EN ISO 228-1:2005 p. 4 PN-EN ISO 228-1:2005
pole tolerancji B
; Zgodne
Dopuszczalne odchytki ;
3. wymiaréw koinierzy z PN-EN 1p0952£-a1 :2018-08
— Dopuszczalne
2 odchyiki zgodne z dokumentacjg
g2 o wymiaréw
g & ksztatt otworu w przekroju
5 g % okragly i statego wymiaru 311
£8o Ksztatt otwory z tolerancjg + 0,2 mm na p-2.1.
4, 3 &2 dtugosci przewezenia nie
D= N krotszej niz 10 mm
ol o
8 o9
§ﬁé g Min(;rqalna
Q $rednica
§ i 210 mm
przytacza
| Miigdeebainad | NiG-P|B-KOT-2021/0041 wydanie 3 Strona 10 z 32
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B IR i T}
Tolerancja owalnosci srednicy

5. | rury stalowej w miejscu £2,5% p. 3.1.2
wygiecia
Wytrzymatos¢ hydrostatyczna

80°C, 165 h)

6. ﬁlaprezenia obwodowe: Brak uszkodzen, przeciekéw PN'ET,;%?; 187
o = 5,4 dla PE100-RC ’
Szczelnose zewnetrzna ;

7. | wtemperaturze (-30 £2) °C Srak prEesekiY . B1
Szczelnos¢ zewnetrzna ; T

& w temperaturze (+40 £2) °C Bk prasGiexow

9 QOdpornos¢ na dziatanie Integralnosé potaczenia przy

: e ) : p.3.1.4
sit osiowych zniszczeniu rury PE
Dla MOP = 0,5 MPa: zgodne z
PN-EN ISO 5817:2014 poziom
D i Zatacznik H
Dla MOP = 1,0 MPa zgodne z Badanie wizualne
PN-EN ISO 5817:2014 poziom PN-EN 1SO
C i Zatacznik H 17637:2017-02
Alternatywnie zgodne
z PN-EN 12732:2022-04
10. | Jakos¢ ztgczy spawanych Zatgeznik G
Zgodne z PN-EN ISO 10675-
1E2017-02 Badanie radiograficzne
i PN-EN ISO 5817:2014, BREN 150 a1
Zatgcznik H i | (poziom 2013-06 lub ’
testowania klasy A) PN-EN ISO 17636-2:
Alternatywnie zgodne 2013-06 '
z PN-EN 12732:2022-04
Zatgcznik G
1 Stan powierzchni elementéw Czyste, gtadkie, pozbawione rys 315
il z PE i innych defektow P2l
") dotyczy przytaczy domowych do gazu stalowych katowych, gdzie odpowiedni kat uzyskuje sie przez wygiecie
rury stalowej

3.1. Metody oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny wtasciwosci uzytkowych przedstawiono w Tablicy 2 oraz
w punktach 3.1.1. do 3.1.5.
3.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow

Badanie nalezy wykonaé uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi zapewniajacymi
wymagang doktadnos¢ £0,1 mm.

3.1.2. Tolerancja owalnosci Srednicy rury stalowej w miejscu wygiecia

Owalno$¢ rury stalowej w miejscu wygiecia nalezy obliczy¢ wg wzoru:

D = Dt
0'—“%'100[%]
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gdzie:

Dmax — maksymalna zmierzona $rednica zewnetrzna,

Dmin = minimalna zmierzona $rednica zewnetrzna,

D - srednica zewnetrzna rury stalowej dla danego wymiaru nominalnego.

Pomiary Dmax | Dmin nalezy wykona¢ w jednym przekroju poprzecznym wygietej rury
stosujgc uniwersalne przyrzady pomiarowe zapewniajgce minimalng doktadnosé
+0,1 mm. Obliczona warto$¢ owalnosci powinna by¢ < 2,5%.

3.1.3. Szczelnos¢ zewnetrzna

Badanie szczelno$ci polega na wytworzeniu wewnatrz prébki pneumatycznego
cisnienia wynoszgcego 1,5 wartosci MOP i utrzymaniu tego ci$nienia przez okres
10 min. Podczas préby nalezy rejestrowac ci$nienie celem stwierdzenia czy w czasie jej
trwania wystapit jego spadek.

Badanie szczelno$ci w temperaturze 23 °C, przeprowadzane przez producenta
w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji, mozna wykonywaé poprzez catkowite
zanurzenie wyrobu w wodzie, a ocena jego szczelnosci powinna byé zgodna
z wymaganiem normy PN-EN 1593:2004. Zamiast zanurzenia dopuszcza sie
pokrywanie potaczenia badanego elementu wodnym roztworem $rodka
pianotworczego. Czas trwania badania w temperaturze 23 °C, przeprowadzane przez
producenta w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji moze zostaé skrécony do 60 s.
Podczas badan, probki nie powinny wykazywaé nieszczelnosci. Przy prébie
pneumatycznej, na stanowisku préb, nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
bezpieczenstwa.

3.1.4. Odpornos¢ na dziatanie sit osiowych

W badanej prébce swobodna dtugos$é rury PE powinna wynosié nie mniej niz 300 mm.
W przypadku stalowych przytgczy domowych dopuszcza sie skrocenie rury stalowej do
dtugosci umozliwiajgcej zainstalowanie probki na stanowisku badawczym. Badane
potgczenie w temperaturze (23 + 2) °C nalezy obcigzy¢ w czasie (5 1) min, sitg osiowa
wywotujgca naprezenia wzdtuzne w $ciance rury zPE o wartosci 12,0 MPa
i utrzymywac jg przez okres 1 godz. Rura PE nie powinna sie wysunaé z potaczenia
PE/STAL zastosowanego w badanym przytgczu domowym. Po uptywie wymaganego
czasu site osiowg zwigksza sie do momentu zniszczenia probki.

W wyniku przeprowadzonego badania zniszczeniu powinna ulec rura PE (odksztatcenie
plastyczne) przy zachowaniu integralno$ci potgczenia PE/STAL.

3.1.5. Stan powierzchni elementéw z PE

Sprawdzenie powierzchni wykonaé wizualnie nieuzbrojonym okiem.
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4, PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1. Pakowanie, transport i sktadowanie

Przytacza domowe do gazu powinny by¢ pakowane, transportowane i sktadowane
zgodnie z instrukcjg producenta z uwzglednieniem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2. Znakowanie

Sposob znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. wsprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace
informacije:
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy
umieszczony na wyrobie budowlanym,
— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy
jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktérg zostaty
zadeklarowane wtasciwosci uzytkowe: INiG-PIB-KOT-2021/004 1
wydanie 3,
— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,
— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych jest na niej udostepniona.
Dodatkowo znakowanie przytaczy powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:
— wymiary nominalne rury PE i rury stalowej (dn/DN),
— oznaczenie gwintu (jezeli wystepuije),
— maksymalne cisnienie robocze (MOP),
— zakres temperatury uzytkowania,
— klase polietylenu,
— szereg wymiarowy SDR rury PE 100-RC,
— transportowany czynnik,
— date produkcji,
— informacje, iz wyréb nie jest przeznaczony do zastosowan w instalacjach
w miejscach  podlegajgcych wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa
pozarowego.
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Znakowanie nie powinno inicjowa¢ peknie¢ lub innych rodzajow defektdw, ktére maja
niekorzystny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Wielko§é znakowania powinna
zapewniac jego czytelno$¢ bez powiekszenia.

Dodatkowo w widocznym miejscu, element stalowy wyrobu, powinien byé trwale
znakowany nazwg lub symbolem producenta. Znakowanie to, ma polegaé na trwatym,
np. odci$nigciu na powierzchni stalowej, nazwy lub symbolu producenta i ma umozliwié
identyfikacje wyrobu po dfuzszym okresie eksploatacji.

4.3. Instrukcja instalowania i obstugi

Do przytaczy domowych do gazu powinna by¢ dotaczona instrukcja instalowania
opracowana przez producenta. Powinna ona zawiera¢ wszystkie istotne informacje
w szczegolnosci okreslajgce:
— zakres zastosowania,
— sposob instalowania,
— maksymalne ci$nienie robocze,
— zakres temperatur roboczych,
— sposdb sktadowania i transportu,
- informacje, iz wyrdb nie jest przeznaczony do zastosowan w instalacjach
w miejscach  podlegajagcych wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa
pozarowego.

OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosSci wlasciwosci uzytkowych
wyrobu

Zgodnie z deklaracjg Producenta przytacza domowe do gazu nie sg przeznaczone do
zastosowan w instalacjach w miejscach podlegajacych wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada
2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,, poz.873) dla pozostatych zastosowarn
w instalacjach i przytaczach ma zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badania typu

Badania typu obejmujg ocene wiasciwosci uzytkowych okreslonych w Tablicy 2.
Dodatkowo, nalezy sprawdzi¢: budowe przytaczy, materiaty, instrukcje instalowania
oraz znakowanie i pakowanie.

Badania typu powinny zosta¢ powtdrzone w przypadku wprowadzenia zmian
w konstrukcji wyrobu, technologii wytwarzania, zastosowanych materiatéw, elementéw
sktadowych, miejsca produkcji (zaktadu produkcyjnego).
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji (ZKP)

Producent powinien ustali¢, udokumentowa¢ i utrzymywa¢ system ZKP
w zaktadzie produkcyjnym. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wihasciwosci uzytkowych wyrobu. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ rejestrowane
wraz z opisem podjetych dziatan. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby
spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych. Zapisy powinny
pozostaé czytelne, tatwo identyfikowalne i mozliwe do odzyskania.

Zaktadowa kontrola produkcji powinna obejmowac badania biezace i okresowe
wg pkt. 5.4 prowadzone przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wg procedur okreslonych w ZKP.

Dziatania podejmowane w przypadku, gdy wartosci wymagane w kryteriach oceny
i weryfikacji statoSci witasciwosci uzytkowych nie sg spetnione, powinny by¢
rejestrowane i przechowywane przez okres podany w procedurach ZKP producenta.
Ponadto producent powinien zapewni¢, aby wyroby nie spetniajace wymagan zostaty
odizolowane i wlasciwie oznakowane w celu uniknigcia ich niezamierzonego uzycia lub
dostawy do klienta.

Poszczegélne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne,
muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne i czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne obejmujg przeprowadzenie badan biezgcych oraz okresowych,
zgodnie z programem wg Tablicy 3. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Dopuszczalne odchytki

wymiaréw rury PE:
- $rednica

- grubo$é Scianki

- owalnosé

1 raz/ wymiar dn/
SDR /rodzaj PE /
dostawe rur PE

Dopuszczalne odchyiki
gwintéw

1 raz / partie wyrobu /
wymiar DN

Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw kotnierzy

1 raz / partie wyrobu /
wymiar DN

Wymiary geometryczne

1 raz / partie wyrobu /
wymiar DN

Tolerancja owalnosci
Srednicy rury stalowej w
miejscu wygiecia

1 raz / partie wyrobu /
wymiar DN

INIG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3

Strona 15z 32



Krajowa Ocena Techniczna
Przytacza domowe do gazu

1 n ; [l v
Szczelnosé zewnetrzna
6. | wtemperaturze 100 % -
(23 £2) °C
Co 2,5 roku dla kazdego
Szczelnos¢ zewnetrzna rozwigzania
7. | wtemperaturze - konstrukcyjnego
(-30 £2) °C potaczenia PE/STAL /
rodzaj PE 2-
Co 2,5 roku dla kazdego
% . ; rozwigzania
8. gflgsoi:)nosghna dzialanie ) konstrukcyjnego
s potaczenia PE/STAL /
rodzaj PE 2
100 % )
(badanie wizualne)
9 Jakosé ztgeczy
* | spawanych
100 %
(badanie )
radiograficzne)
Stan powierzchni p
10-1 clementow z PE 190% )

" dotyczy przytaczy domowych do gazu stalowych katowych gdzie odpowiedni kat uzyskuje sie przez wygiecie rury stalowej.
Y rodzaj PE: PE 100-RC.
Metody badar wg Tablicy 2, kol. IV odpowiednio.

W  ramach badan  kontrolnych nalezy sprawdzi¢ budowe przytgczy
i zastosowanych materiatbw na zgodno$¢ z dokumentacjg oraz poprawno$eé:
znakowania, pakowania i instrukcje instalowania. Czestotliwo$¢ sprawdzen zgodnie
z ZKP.

5.5. Pobér prébek do badan typu oraz badan kontrolnych

Do badan typu nalezy pobra¢ probki w ilosci niezbednej do wykonania badan
wg Tablicy 4.

Do badan biezgcych i okresowych prébki nalezy pobieraé w ilosci niezbednej do
wykonania badan z czestotliwoscig podana w Tablicy 3.

Tablica 4. Pobor probek do badarn.

/i n i
Dopuszczalne odchytki wymiaréw rury PE:
d9] - skeghica Dla dwoch wymiaréw dn / asortyment
* | - grubosc¢ scianki
- owalno$é
2. | Dopuszczalne odchytki gwintow Dla dwéch wymiardw dn / na asortyment

INIG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3 Strona 16 z 32



Krajowa Ocena Techniczna
Przytacza domowe do gazu

TEL I i
3. | Dopuszczalne odchytki wymiaréw kotnierzy Dla dwdch wymiarow dn / asortyment
: Dla kazdego wymiaru DN
4. | Wymiary geometryczne : rodzajl? prg*acza 3
5 Tolerancja owalnosci rednicy rury stalowej Dla wszystkich wymiaréw DN rury
" | w miejscu wygiecia ! stalowej
Wytrzymato$¢ hydrostatyczna
6 (80 °C, 165 h) Dla kazdego rozwigzania konstrukcyjnego
* | Naprezenia obwodowe: polgczenia PE/STAL / rodzaj PE 2
¢ = 5,4 dla PE100-RC
7 Szczelnos¢ zewnetrzna w temperaturze Dla kazdego rozwigzania konstrukcyjnego
* | (-30+2) °C potaczenia PE/STAL / rodzaj PE 2
8 Szczelnost zewnetrzna w temperaturze Dla kazdego rozwigzania konstrukcyjnego
" | (+40 £2) °C potgczenia PE/STAL / rodzaj PE ?
9 Odpornos¢ na dziatanie Dla kazdego rozwigzania konstrukcyjnego
i sit osiowych potaczenia PE/STAL / rodzaj PE 2

Dla jednego zlgcza spawanego
w przytaczu o najmniejszej i najwiekszej
$rednicy rury stalowej
(badanie wizualne)

i Jakosaziaczy BpawEnyel Dla jednego ztgcza spawanego
w przytgczu o najmniejszej i najwiekszej
srednicy rury stalowej
(badanie radiograficzne)
11.| Stan powierzchni elementéw z PE Dla dwéch wymiarow dn / asortyment

" dotyczy przylgczy domowych do gazu stalowych katowych gdzie odpowiedni kat uzyskuje sie przez wygiecie rury stalowej

2 rodzaj PE: PE 100-RC

¥ rodzaj przytacza: stalowe przytacze domowe do gazu, polietylenowe przytacze do gazu, polietylenowe przylacze do gazu z
wydituzong czescia rury stalowe;j

w ramach badan typu nalezy sprawdzi¢ budowe przytgczy
i zastosowanych materiatdw na zgodno$¢ z dokumentacjg oraz poprawnosc:
znakowania, pakowania i instrukcje instalowania.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3 jest
pozytywna oceng wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk przytgczy
domowych do gazu, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem okreslonym w
postanowieniach Krajowej Oceny Technicznej, maja wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3, nie jest
dokumentem upowazniajacym do znakowania wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym,
jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statoSci wtasciwo$ci uzytkowych, sporzadzit
krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
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Nr: INiG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3, nie narusza
uprawnien wynikajacych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowe;j,
a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe;j
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie ww. uprawnien nalezy do
korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

6.4. |INiG - PIB wydajac Krajowg Oceng Techniczng Nr: INiG-PIB-KOT-2021/0041
wydanie 3, nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytacznych

i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia Producenta wyrobu budowlanego od
odpowiedzialno$ci za jego prawidtowa jako$é, a wykonawcdw robét budowlanych od
odpowiedzialnosci za jego wlasciwe zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej Nr: INiG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3,
moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze niz 5 lat.

6.7. Celem przediuzenia terminu waznosci Krajowej Oceny Technicznej Nr: INiG-PIB-
KOT-2021/0041 wydanie 3, nalezy przed uplywem terminu jej waznosci wystapié
z wnioskiem w tej sprawie oraz wykona¢ badania laboratoryjne wg programu badan typu,
okreslone w aktualnych Warunkach oceny wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych
dla przedmiotowego wyrobu lub w stanowisku dot. przediuzenia tej KOT. Badania
wykonuje sie we wtasciwym merytorycznie laboratorium badawczym strony trzeciej.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1. Sprawozdania z badan

— Sprawozdanie Nr 1094/GP-3/2021 z dnia 22.12.2021 r. z badan laboratoryjnych
przytagczy domowych do gazu wydane przez Laboratorium Tworzyw Sztucznych
Instytutu Nafty i Gazu — Paristwowego Instytutu Badawczego.

— Sprawozdanie Nr 984/GP-3/2019 z dnia 12.07.2019 r. z badan laboratoryjnych
odpornosci na szybka propagacje peknie¢ rur polietylenowych PE100-RC
przeznaczonych do przesytania paliw gazowych, wydane przez Laboratorium
Tworzyw Sztucznych Instytutu Nafty i Gazu - Panstwowego Instytutu
Badawczego.

— Sprawozdanie z badan radiograficznych nr 3/11/RT/2021
z dn. 03.11.2021 r., wydane przez TECHNOLOGIE NDT sp. z 0.0., Laboratorium
Badan Nieniszczacych, ul. Pyskowicka 23, 41-807 Zabrze.
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— Sprawozdanie Z badan radiograficznych nr 50/10/RT/2021
z dn. 20.10.2021 r., wydane przez TECHNOLOGIE NDT sp. z 0.0., Laboratorium
Badan Nieniszczgcych, ul. Pyskowicka 23, 41-807 Zabrze.

— Sprawozdanie Nr 1055/GP-3/2021 z dnia 02.02.2021 r. z badan laboratoryjnych
odpornosci na szybkg propagacje peknie¢ rur polietylenowych PE100-RC
przeznaczonych do przesyfania paliw gazowych, wydane przez Laboratorium
Tworzyw Sztucznych Instytutu Nafty i Gazu - Panstwowego Instytutu
Badawczego.

7.2. Normy, krajowe oceny techniczne

PN-EN ISO 3126:2006  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych --
Elementy z tworzyw sztucznych -- Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN ISO 1167-1:2007  Rury, ksztaltki i zestawy 2z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania plyndw -- Oznaczanie wytrzymatosci
na cinienie wewnetrzne -- Czes¢ 1: Metoda ogdina.

PN-EN 1092-1:2018-08  Kofnierze i ich potgczenia -- Koinierze okrggle do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$é 1:
Kotnierze stalowe.

PN-EN 1555-2:2021-12  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-5:2021-12  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$é 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN 1593:2004 Badania nieniszczace -- Badania szczelnosci -- Préba
pecherzykowa.
PN-EN ISO 3183:2020-03  Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do

rurociggowych systemoéw transportowych.

PN-EN 10216-1:2014  Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze pokojowe;.

PN-EN 10216-2:2014  Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych
i stopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze
podwyzszonej.

PN-EN 12068:2002  Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powioki organiczne
stosowane fgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych --
Tasmy i materiaty kurczliwe.

PN-EN ISO 21809-1:2018-12  Przemyst naftowy i gazowniczy -- Powloki zewnetrzne
rurociggow podziemnych i podmorskich stosowanych
w rurociggowych systemach transportowych -- Cze$s¢ 1: Powtoki
poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).

PN-EN 10226-1:2006 = Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie

-- Czgs¢ 1. Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe
wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
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PN-EN 1SO 228-1:2005

PN-EN 12732+A1:2014-09

PN-EN 12732:2022-04

PN-EN ISO 17637:2017-02

PN-EN ISO 17636-1:2013-06

PN-EN ISO 17636-2:2013-06

DIN PAS 1075:2009

PN-EN 287-1:2011

PN-EN ISO 9606-1:2017

PN-EN 10253-2:2010

PN-EN 10277:2018-09

PN-EN 1SO 10675-1:2017-02

PN-EN ISO 5817:2014-05

INiG-PIB-KOT-2021/0041
wydanie 2

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie -- Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych uktadow rurowych -
- Wymagania funkcjonalne.

Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych uktaddw rurowych -
- Wymagania funkcjonalne.

Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne
ztgczy spawanych.

Badania nieniszczace spoin -- Badanie radiograficzne -- Czesc¢ 1:
Techniki promieniowania X i gamma z btona.

Badania nieniszczgce spoin -- Badanie radiograficzne -- Cze$¢ 2:
Techniki promieniowania X i gamma z detektorami cyfrowymi.

Pipes Made From Polyethylene For Alternative Installation
Techniques - Dimensions, Technical Requirements And
Testing.

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Cze$¢ 1: Stale.
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie - Czesc 1: Stale.

Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czes¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami
dotyczgcymi kontroli.

Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne
dostawy.

Badania nieniszczace spoin - Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Cze$¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy.

Spawanie -- Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych.

Przytacza domowe do gazu.

INiG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3
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ZALACZNIKI:
Zatacznik A — Asortyment przytaczy domowych do gazu wraz z nazwami
handlowymi i typami wyrobow.
Zatacznik B— Rysunki wraz z minimalnymi wymiarami gabarytowymi przylgczy
domowych do gazu
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Tablica A1.  Asortyment przytaczy domowych do gazu wraz z nazwami
handlowymi i typami wyrobdow.

b S RGeS : Rodzaj ~ Asortyment
I..p Nazwa handlowa e Rodzaj tuku | zakoficzen : anDN
dn25/DN20 G %"

Pétsrubunek dn32/DN25 G %"

(typ PKIF-SR)
dn40/DN25 G 34"
dn25/DN20 R %"
dn32/DN25R 17
dn32/DN32 R 1 %"
Gwint

(typ PKIF-GZ) dn40/DN25 R 1

dn40/DN32 R 1 %

Stalowe przylacze domowe do gazu dn63/DN32 R 1 %"
proste w izolacji fabrycznej 3LPE
dn63/DN50 R 2"

dn25/DN20

dn32/DN20

dn32/DN25

Kotnierz

(typ PKIF-K) dn32/DN32

dn40/DN32

dn40/DN40

dn63/DN50

dn25/DN20 G %"

Pétsrubunek dn32/DN25 G %"
(typ PDIF-SR)

dn40/DN25 G %"

dn25/DN20 R %"

dn32/DN25 R 1"

dn32/DN32 R 1 "

Gwint dn40/DN25 R 1"
(typ PDIF-GZ)

dn40/DN32 R 1 %"

Stalowe przytgcze domowe do gazu Bkl

2. katowe 1x90° w izolacji fabrycznej - dn63/DN32 R 1 %’
3LPE 1x90 :

dn63/DN50 R 27

dn25/DN20

dn32/DN20

dn32/DN25

Kotnierz
(typ PDIE-K) dn32/DN32

dn40/DN32
dn40/DN40
dn63/DN50
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ZALACZNIK A

INIG-PIB-KOT-2021/0041 wydanie 3

i Ui S Sl B ol Asortyment
P Nazwa handlowa mymu zakoriczenia " dn/DN
dn25/DN15 G %"
Pétsrubunek R
(typ PKI-SR) dn25/DN20 G %
dn32/DN25 G %4
dn25/DN20 R 34"
dn32/DN25R 17
Gwint dn40/DN32 R 1 %4
" Stalowe przytacze domowe do gazu ) (yp EKLGE) dnS0/DN40 R 1 %47
proste w izolacji tasmowej dn63/DN32 R 1 %"
dn63/DN50 R 2"
dn25/DN20
dn32/DN25
Kotnierz
(typ PKI-K) dn40/DN32
dn50/DN40
dn63/DN50
Pétsrubunek dn25/DN20 G %
(typ PDISR) | 4n32/DN25 G %"
dn25/DN20 R %"
dn32/DN25 R 1"
Gwint dn40/DN32 R 1 %
Gists b (typPDI-GZ) | 4n50/DN4OR 1 %"
wspawana i
dn63/DN32R 17
ksztaltka " 3 &
katowa 1x90° dn63/DN50 R 2"
dn25/DN20
Stalowe przylacze domowe do gazu dn32/DN25
4. katowe 1x90° w izolacji tasmowej ;
At dn40/DN32
(typ PDI-K
dn50/DN40
dnB63/DN50
dn75/DN65
dn90/DN80
dn110/DN100 (108
Wspawana Kotnierz Lo
ksztattka (typ PDI-K) dn110/DN100 (114,3)
katowa 1x90° P
dn125/DN100
dn140/DN125 (133)
dn160/DN150
dn25/DN20 34"
Polietylenowe przytacze domowe do Gwint dn32/DN25 R 1”
A Katowe (typ PDA-GZ)
5. gazu katowe 1x90° z ostona R
aluminiowa L dn40/DN32 R 1 %
Péisrubunek oy
(typ PDA-SR) dn25/DN20 G %
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i o Rodzaj Asortyment
L.p. Nazm handlowa Rodzaj Iuku | zakonczenia dn/DN
dn25/DN20 %"
Gwint
i dn32/DN25 R 1"
Polietylenowe prz!{qcze domowe do Katowe (typ PDAL-GZ) n
6. gazu katowe 1x90° z ostong 1x90° e
aluminiows izolowang tasmg dnd40/DN32 R 1 %
Pétsrubunek asm
(typ PDAI-SR) dn25/DN20 G %
Polietylenowe przylgcze domowe do "
7. | gazu katowe 1x90° z ostona K;":g;‘ie (tP°*;B‘2;r_‘g'; dn25/DN20 G %"
aluminiowg z uchwytem AP
Polietylenowe przytacze domowe do
gazu katowe 1x90° z ostong Katowe Pétsrubunek .
: 20G3
8 aluminiowg izolowang tasmg z 1x90° (typ PDAUI-SR) dn2a/bN A
uchwytem
Pétsrubunek dn25/DN20 G 3%
(typ BKASR) | 4n32/DN25 G %
dn25/DN20 R %"
dn32/DN25 R 1"
/ 1”
9 Polietylenowe przytacze domowe do ~ Gwint AnSODNES B _
: gazu proste z ostong aluminiowa dn40/DN32 R 1%/ koricéwka
(typ PKA-GZ pod reduktor G 1 %"
dn50/DN40 R 1 %%
dn63/DN50 R 2"
Kotnierz dn50/DN40
(typ EKAK) dn63/DN50
Pétsrubunek dn25/DN20 G V"
(typ BKAISR) | 4n32/DN25 G %"
dn25/DN20 R %"
dn32/DN25R 17
Polietylenowe przytgcze domowe do dn40/DN25 R 1"
10. gazu proste z ostong aluminiowa - Gwint dn40/DN32 R1 ¥4/ koricewka
izolowana tasma (typ PKAI-GZ) pod reduktor G 1 %’
dn50/DN40R 1 %"
dn63/DN50 R 27
Kotnierz dn50/DN40
(typ PKALK) | 4n63/DNS0
. [ceveerasrovese [ | posuoune Jarsonance
uchwytem (typ PKAU-SR) | 4n32/DN25 G %"
[ || posntuna [emsonaoee
izolowang taéma z uchwytem (typ PKAULSR dn32/DN25 G %"
Polietylenowe przylacze domowe do
gazu katowe 1x90° z ostong Katowe Pétsrubunek .
e aluminiowg oraz wydtuzong czesécia 1x90° (typ PDAIS-SR) AnERENEL G
stalowg do 1 [m] izolowang tasmg
Polietylenowe przytgcze domowe do
gazu katowe 1x90° z ostong Katowe Pétsrubunek o
14: aluminiowg oraz wydiuzona czescig 1x90° (typ PDAIS-SR) Enza/bii=iena
stalowg do 0,5 [m] izolowang tasma
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Polietylenowe przytacze domowe do
gazu katowe 1x90° z ostong

15. | aluminiowa oraz wydiuzona czescia ﬁtg;e Jg’;g;;'_‘g; dn25/DN15 G %"

stalowg do 0,5 [m] izolowang
cynkowg powioka antykorozyjng
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Zatacznik B. Rysunki wraz z minimalnymi wymiarami gabarytowymi przytaczy
domowych do gazu.

PKIF
T vy hin
typ PKIF-SR typ PKIF-GZ typ PKIF-K
pétérubunek gwint zewngtrzny kotnierz szyjkowy
1200 [mm)] R
1515 - 1635 [mm| |

" rffm

DN

300 [om] | |

|

dn

Rys. B1. Stalowe przytacze domowe do gazu proste w izolacji fabrycznej 3LPE
typu: PKIF-SR, PKIF-GZ, PKIF-K.

POIF
.Z. IZI Izl
typ PDIF-SR typ POIF-6Z typ POIF-K
pdtérubunek gwint zewngtrzny kotnierz szyjkowy

min. 1500 [mm]

:—,E‘—g[

min. 500 [mm] 300 - 315 [mm]

Rys. B2. Stalowe przytacze domowe do gazu katowe 1x90° w izolacji fabrycznej 3LPE
typu: PDIF-SR, PDIF-GZ, PDIF-K.
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PKI
A T T e
™~ typ PKI-SR typ PKI-6Z typ PKI-K
200 [mm] potsrubunek gwint zewnetrzny kotnierz szyjkowy
™ R
1635 - 1604 [mm] b :
\\ |l
+- A
| M
|
|
300 [mm] ’
il
T

Rys. B3. Stalowe przytacze domowe do gazu proste w izolacji tasmowej
typu PKI-SR, PKI-GZ, PKI-K.

) POI
$ Z lzl lzl IZI
typ PDI-SR typ POI-GZ typ PDI-K
\'\ pétérubunek gwint zewnetrzny kotnierz szyjkowy
6 R
N
\.\ l_l
% g F
in. 1500 [mm] \\ |
min. mm|
\I\\ e ON
[~ DN
ncl
A I o P
-5 _/ i
min. 500 [mm] 300 - 315 [mm] ‘

Rys. B4. Stalowe przytacze domowe do gazu katowe 1x90° w izolacji tasmowej
typu: PDI-SR, PDI-GZ, PDI-K.
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PDA
ﬁ ¥ ]

|

| z

I typ POA-SR typ PDA-GZ

l phtérubunek gwint zewnetrzny

i ] R

I.

= DN
1000 - 1800 [mm] r

\\_.

\
\
L
N
\\\.
D
NG
—
e e p—
300 [mm]
940 [mm]

Et

Rys. BS. Polietylenowe przytgcze domowe do gazu katowe 1x90° z osfong aluminiowg
typu: PDA-SR, PDA-GZ.

- 1800 [mm]

T
tyo POAI-SR
potsrubunek

PDAI

T
typ PDAI-6Z
gwint zewngtrzny
R

e p—

300 [mm)]

A

900 [mm]

Rys. B6. Polietylenowe przytgcze domowe do gazu katowe 1x90° z ostong aluminiowg
izolowang tasma typu PDAI-SR, PDAI-GZ.
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ﬁ PDAU
z

1500 [mm]

300 '[_mrn] E“L

800 [mm]

Rys. B7. Polietylenowe przytacze domowe do gazu katowe 1x90° z ostong
aluminiowa z uchwytem typu PDAU-SR.

PDAUI

IZI
typ PDAUI-SR
potsrubunek
G

1500 [mm]

r—r—1 =
300 [mm] g}

800 [mm]

Rys. B8. Polietylenowe przytacze domowe do gazu katowe 1x90° z ostong aluminiowg
izolowang tasma z uchwytem typu PDAUI-SR.
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PKA | PKAI
Z q 1
& @
=
. )
oy '3 7 'y
[~ typ PKA-SR | PKAI-SR typ PKA-GZ [PKAI-GZ by PKA-K/ PKAI-K
$ potérubunek gwint zewnetrzny katnierz szyjkowy
6 R
1550 - 1550 [mm]| | | 1550 - 1550 [mm] [~~~ = )
{1 1 ] e
| L] /
H 1y L M
300 [mm] 300 | |

=]

Ldi"_| dn

Rys. B9. Polietylenowe przytacze domowe do gazu proste z ostong aluminiowg
typu: PKA-SR, PKA-GZ, PKA-K oraz z osfong aluminiowg izolowang tasma:
typu PKAI-SR, PKAI-GZ, PKAI-K.

PKAU | PKAUI
7 i
— X J_:—.; UZI
= typ PKAU-SR / PKAUI-SR
— pétérubunek

1560 [mm] 1560 [mm]

T

300 [mof

dn

Rys. B10. Polietylenowe przytacze domowe do gazu proste z ostong aluminiowg
z uchwytem typu: PKAU-SR oraz z ostong aluminiowg izolowang tasma z uchwytem
typu: PKAUI-SR.
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PDAIS

Z IZI
1000 [mm] [~ typ PDAIS-SR
potsrubunek

'\\—\\'\‘1‘

1
B
AR

1500 [mm] \
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Rys. B11. Polietylenowe przytacze domowe do gazu kgtowe 1x90° z osfong
aluminiowg oraz wydfuzong czescig stalowa do 1 [m] izolowana tasma
typu: PDAIS-SR.

PDAIS

v
PDAIS-SR
min 500 [mm] patsrubunek
) G

i F

F T

min 1900 [mm]

!
E#

700 [mm] 1200 [mm]

Rys. B12. Polietylenowe przyfacze domowe do gazu katowe 1x90° z ostong
aluminiowg oraz wydfuzong czescig stalowg do 0,5 [m] izolowang tasmag
typu: PDAIS-SR.
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PDAS

g

PDAS-SR
min 500 [mm] pétirubunek

min 1900 [mm]

|

700 [mm] 1200 [mm]

Rys. B13. Polietylenowe przyfgcze domowe do gazu kaftowe 1x90° z osfong
aluminiowg oraz wydfuzong czescig stalowg do 0,5 [m] izolowang cynkowag powtokg
antykorozyjng, typu: PDAS-SR.
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